Zadost o informace podle zakona &. 106/1999 Sb.

Méstsky tifad Bustéhrad
Revoluéni 1
273 43 Bustéhrad

V Bustéhradé dne 6. 5. 2019

Ve smyslu zédkona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim Vas zadam
o0 zpfistupnéni nasledujicich informaci:

1. Zadam o doloZeni sloZeni Eernosedé prachové navaZzky (dale jen materialu)
pokladaného na povreh v ulici Topolova, Javorova v obdobi duben, kvéten 2019
béhem vystavby kanalizace.

2. Z4dam o zaslani certifikatu kvality o zdravotni nezivadnosti tohoto materialu.

3. Zadam o doloZeni mista odbéru tohoto materidlu.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zdkona &. 106/1999 Sb. zdddm o potvrzeni pfedpokladané vyse Ghrady
nékladi, budou-li u¢tovany. Informaci zadddm poskytnout v elektronické formé& a zaslat
emailem na niZe uvedenou adresu. Za jejich poskytnuti pfedem dékuji.

S pozdravem,




Meésto Bustéhrad

Meéstsky Gfad Bu$téhrad - Revolucni 1/4 - 273 43 Bustéhrad
Tel: 312 250 301 web: www.mestobustehrad.cz
email; meu@mestobustehrad.cz

C.j.: 769 /2019-1 V Bustéhradé dne: 13. kvétna 2019

VyFizuje: Dagmar Novotnd

Referent tizemni samosprdvy

Tel: 312 278 036

Email: novotna@mestobustehrad.cz

Zadatel:

Zadost o poskytnuti informaci podle zékona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozd&jsich piedpisi. Odpoveéd,

1. SloZeni &ernoSedé prachové navazky pokladaného na povrch v ulici topolovd, Javorova,
obdobi duben, kvéten 2019, béhem vystavby kanalizace

2. Certifikat kvality o zdravotni nezavadnosti tohoto materialu

3. Misto odbéru tohoto materialu

K vySe uvedenym pozadovanym informacim Vam sdélujeme, ze Mé&sto Bustéhrad neni investorem ani
zhotovitelem této stavby. Na vyZzadani, s ohledem na Va3 dotaz, Vam v pfiloze zasilame:

a) Protokol o zkouskach kameniva — add dotaz 1.
b) Prohlaseni o shodé s pfilohou ZA normy — add dotaz 2.
¢) Vazni listek — doloZeni odb&ru materialu — add dotaz 3.

Pokud mate vice dotazii, je moZno se o tyto informace obratit na investora: Vodarny Kladno Mé&lnik,

U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno, nebo na zhotovitele, Firma Petr KoZeny, s.r.o., Svermovska 32,
273 41 Brandysek.

S pozdravem,

Ing. Arch D Avoréekova
starostka
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o.

T Zkusebni laboratoF & 1141 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
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il R ®" % Fiignerova 64 388 01 Blatnd T: 383423 982
L 1141 www.zkblatna.cz
PROTOKOL ¢&. 1/17
o zkouSkach kameniva
Pro objednavatele: PRAGOTRADE spol. s r.o.
Marsala Rybalka 379
273 08 Pchery Humny
Provozovna: Recyklacni stredisko H AJEK
Piedmét zkousky: Asfaltové recyklované kamenivo
Pocatecni zkousky typu (ITT)
frakce 0/8

podle CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

Vzorek odebral: Ing. Bohuslav Masek

Datum odbéru vzorku: 2.1.2017

Datum provedeni zkousek: 2.1.-16.1. 2017

Objednavka: ¢islo 20170001 ze dne 2. 1. 2017

ProhlaSeni: AZL prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji jen zkouSenych vzorkii. Bez pisemného
souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Datum vystaveni protokolu: 16. 1. 2017

w ’ rye ‘;'/ T )
Zkusebni protokol schvalil:
Ing. Eva Kaprova

vedouci zkusebni laboratore
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ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64 388 01 Blatnd T: 383423 982
Zkusebni laborato¥ & 1141 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 www.zkblatna.cz

1. ZkuSebni vzorky:

Na provozovné byl odebran vzorek recyklovaného drceného kameniva dle CSN EN 932-1:1997. O
odbéru byl proveden zapis do Protokolu o odb&ru vzorku kameniva, ktery je soucasti zkusebniho
protokolu. Pii pfijmu byl vzorek oznacen Cislem 1.

2. Rozsah a specifikace zkousek:

Rozsah zkousek odpovida objednéavce.

U zkousek byla splnéna podminka o podtu soub&znych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkuebni
prostiedi. Pouzité pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s PK AZL a odpovidaji
pozadavkim CSN EN 932-5:2012.

3. ZkuSebni postupy a vysledky zkouSek:

Stanoveni zrnitosti - sitovy rozbor bylo provedeno dle CSN EN 933-1:2012, metodou prani a
prosévani za sucha. Kfivka zrnitosti viz strana 4.

Stanoveni odolnosti proti drceni - zkouska Los Angeles bylo provedeno dle CSN EN 1097-2:2010,
¢l. 5., Priloha B.

Souéinitel Los Angeles LA Kategorie CSN EN 13242+A1, tab. 9
Frakce 4/8 &. vzorku 1 1.A=25 LA»s

Stanoveni objemové hmotnosti zrn a nasakavosti bylo provedeno dle CSN EN 1097-6:2014, mimo
ptiloha G.

Objemova hmotnost zrn  p, (Mg/m’) Kategorie CSN EN 13242+A1, &1.5.4
Frakce 0/8 ¢.vzorku 1 Pa= 2,48 deklar. hodnota

Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani bylo provedeno dle CSN EN 1367-1:2007.

Zmrazovani a rozmrazovani (% ibytku hmotnosti) Kategorie CSN EN 13242+A1, tab. 20

Frakce 4/8 ¢.vzorku 1 F=24 Fa

Stanoveni obsahu humusovitych ¢astic bylo provedeno dle CSN EN 1744-1+A1:2013, &L15.1.
Humusovitost Kategorie CSN EN 13242+A1,61.6.5.1

Frakce 0/8 | &.vzorku 1 ] Negativni zkouska -

Protokol ¢.: 1/17
Pocet stran: 4
Strana ¢islo: 2




ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64 388 01 Blatnd T: 383423982
ZkuSebni laboratoF & 1141 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 www.zkblama.cz

Klasifikace slozek hrubého recyklovaného kameniva bylo provedeno dle CSN EN 933-11:2009.
(Teplota p#i suseni vzorkii T=40°C)

Klasifikace slozek hrubého recyklovaného kameniva Kategorie CSN EN 13242+A1, tab. 12

Rc = 4,1 (% hmotnosti) R¢ sextarovans
Ru = 10 (% hmotnosti) Reug gexsrovuse
Rg = 0,0 (% hmotnosti) Rg >

Frakce 0/8 ¢.vzorku 1 Rb = 1,1 (% hmotnosti) Rb 1.
Ra = 85 (% hmotnosti) Ra g

X = 0,0 (% hmotnosti) X

FL = 0,0 (cm’/kg) FL s.

Stanoveni ve vodé rozpustnych sirani gravimetricky bylo provedeno podle CSN EN 1744-
1+A1:2013, ¢l. 10.1.
Obsah vodou rozpustnych sirani (%S0;) Kategorie CSN EN 13242+A1, tab. 15

Frakce 0/8 Evzorku 1 < 0,1 SSo

4. Zkousky uvedené pod bodem 3 provedl:

Ing. EvaKaprovd .../ ... o

Protokol &.; 1/17
Pocet stran: 4
Strana Cislo: 3




ZKUSEBNA KAMENIVA, s.r.o. Fiignerova 64 388 01 Blatnd
Zkusebni laboratoF &1141 akreditovand CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

T: 383 423982
www.zkblatna.cz

Zrnitost frakce 0/8 (CSN EN 933-1)

kontrolni velikost zbytek propad Kategorie CSN EN 13242+A1
sito otvort na sité kiivka zrnitosti tab. 2.8
mm % hm % hm
16 2D 0,0 100,0
11.2 1,4D 1,0 99,0
8 D 8,2 90,8
4 42,0 48,8 G, 80
2 18,0 30,8
1 10,5 20,3
0,5 9,0 11,3
0,25 53 6,1
0,125 22 3.8
0,063 1,2 26
jemné &astice f 26 0,0 /i
celkem 100,0
Hijek frakce 0/8, odbér dne 2. 1. 2017
100 100,0
90 -
80 -
70
60
%2 50 4
40 ]
30 1 5
20 :
10 : I
pie—tep. GBI | . : ; :
0065 0125 025 05 ! 4 & 152 16
Kontrolni site

Nadsitné (% hm.):

Jemné castice (% hm.):

Konec protokolu

Protokol ¢.: 1/17
Poéet stran: 4
Strana Cislo: 4




ES PROHLASENI O SHODE

€

Vyrobce:

PRAGOTRADE spol. s r.o
Marsala Rybalka 379
273 08 Pchery
IC: 16189612

14

Vyrobek je ve shodé s prilohou ZA normy
CSN EN 13242+A1

Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy
pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

Provozovna: Druh kameniva:

Recyklaéni stiedisko Pchery Theodor asfaltové recyklované kamenivo

Zakladni charakteristika dle Pfilohy ZA Vyjadieni Kategorie, hodnota
Frakce kameniva Oznageni d/D 0/8

Zrnitost Tolerance/Kategorie G. 80
Stanoveni odolnosti proti drceni Kategorie LAzs
Objemova hmotnost zrn Deklarovana hodnota Pa=248

Klasifikace sloZek hrubého recyklovanénu
kameniva

R: =4,1 (% hmotnosti)

Rc deklarované

Ry = 10 (% hmotnosti)

Rcug deklarované

R = 0,0 (% hmotnosti) Ryo-
Klasifikace sloZek hrubého recyklovaného Ry = 1,1 (% hmotnosti) Rb 10-
kameniva Ra = 85 (% hmotnosti) Raso
Humusovitost X = 0,0 (% hmotnosti) X
FL = 0,0 (cm/kg) FL 5.
humusovitost negativni zkouska

Odolnost proti zmrazovéani a rozmrazovani Kategorie Fa

Obsah vodou rozpustnych siranil Kategorie SSo»

Shoda byla posouzena systémem 4, dle NV & 190/2002 Sb. ve znéni pozd&jSich predpisti. Vyrobee pFipojil
k vyrobku ozna¢eni CE a toto prohla%eni zpracoval na zaklad¢ Protokolu ¢&.70/18 o zkou3kach kameniva,

provedenych Zkusebnou kameniva, s.r.0., Fiignerova 64, 388 01 Blatna ze dne 30. 5. 2018.
Josef Mladek

V Pcherach dne 20. 6. 2018

jednatel spoleénosti




zakézka: stredisko: 3 Dodaci List Zo/7 /’Z O Cislo skladu: 3

Dodavatel: PRAGOTRADE, spol.s.r.o. DL &islo: SV 201900098
Margala Rybalka 379

27308  Pchery Humny

Datum: 27.04.2019

Objednévka: o~ AT
iso0: 16189612 pI: CZ16189612 Popis: 3)‘37& pL
Odbératel: Petr KoZeny s.r.o. | Ridi¢ / SPZ: 8562879-Podrapsky
1c0: 25631039
Svermovska 32 pi¢: CZ25631039
273 41 Brandysek Ceska republika
Prijemce:
Cislo ski. karty Nézev Mnoistvi  MJ

|dentifikagni &islo zafizent: CZS00729
20001 Recyklované asfaltove kamenivo 13,480 t






